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Россия, 249834, Калужская обл., г. Кондрово, ул.Маяковского,1; 

телефон (48434) 3-37-43 - секретарь, 3-32-21 - отдел продаж, тел/факс(48434) 4-62-38 - секретарь,  3-25-04 -отдел маркетинга, 3-32-33 - отдел снабжения.    
E-mail: tbf@kaluga.ru    www.tbf.ru


Предназначена для  автоматического и ручного упаковывания выпечных кондитерских изделий и пищевых концентратов, чая, медицинских препаратов, а также в качестве основы для склеивания алюминиевой фольгой  и ламинирования.
	Наименование показателя
	Метод испытания
	Норма 

	1 Масса бумаги площадью 1 м2, г


	По ГОСТ 13199

(ИСО 536)
	40,0 ± 2,0
45,0 ± 2,0
50,0 ± 2,0
65,0 ± 3,0

	2. Жиропроницаемость по «Кит», в среднем по двум сторонам, № раствора,  не менее
	По 4.3 настоящих ТУ
	8

	3. Разрушающее усилие в машинном направлении в сухом состоянии, Н, не менее: для массы бумаги площадью 1м2
40,0г

45,0г

50,0г

65,0г
	По ГОСТ  ИСО 1924-1
	38

40

55

70

	4. Разрушающее усилие в машинном направлении во влажном состоянии, Н, не менее: для массы бумаги площадью 1м2
40,0г

45,0г

50,0г

 65,0г
	По ГОСТ ИСО 1924-1
	5

6

7

13

	5. Прочность на излом при многократных перегибах в среднем по двум направлениям, число двойных перегибов, не менее
	По ГОСТ 13525.2
	230


	6. Относительное сопротивление продавливанию, кПа, не менее


	По ГОСТ 13525.8
	300

	7 Белизна, %, не менее


	ГОСТ 30113 (ИСО 2470)
	80,0

	8. Гладкость по сеточной стороне, с, (только для каландрированной бумаги марки ВЖ),  не менее
	По ГОСТ 12795 (ИСО 5627)
	90

	9. Влажность, %
	ГОСТ 13525.19

 (ИСО 287)
	6,0 + 1,5

	10. Сорность – число соринок на 1 м2 площадью:

от 0,1 до 1,0 мм2 вкл., не более

свыше 1,0 мм2
	По ГОСТ 13525.4
	80

Не допускаются
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Россия, 249834, Калужская обл., г. Кондрово, ул.Маяковского,1; 

телефон (48434) 3-37-43 - секретарь, 3-32-21 - отдел продаж, тел/факс(48434) 4-62-38 - секретарь,  3-25-04 -отдел маркетинга, 3-32-33 - отдел снабжения.    
E-mail: export@tbf.ru    www.tbf.ru


Предназначена для  упаковывания в розничной торговой сети различных пищевых продуктов с небольшим содержанием жира,  а также для вы5стилания крупногабаритной тары для пищевых продуктов.
	Наименование показателя
	Метод испытания
	Норма 

	1 Масса бумаги площадью 1 м2, г


	По ГОСТ 13199

(ИСО 536)
	40,0 ± 2,0
45,0 ± 2,0
50,0 ± 2,0
65,0 ± 3,0

	2. Жиропроницаемость по «Кит», в среднем по двум сторонам, № раствора,  не менее
	По 4.3 настоящих ТУ
	6

	3. Разрушающее усилие в машинном направлении в сухом состоянии, Н, не менее: для массы бумаги площадью 1м2
40,0г

45,0г

50,0г

65,0г
	По ГОСТ  ИСО 1924-1
	38

40

55

70

	4. Прочность на излом при многократных перегибах в среднем по двум направлениям, число двойных перегибов, не менее
	По ГОСТ 13525.2
	180


	5. Относительное сопротивление продавливанию, кПа, не менее


	По ГОСТ 13525.8
	260

	6 Белизна, %, не менее


	ГОСТ 30113 (ИСО 2470)
	80,0

	7. Влажность, %
	ГОСТ 13525.19

 (ИСО 287)
	6,0 + 1,5

	8. Сорность – число соринок на 1 м2 площадью:

от 0,1 до 1,0 мм2 вкл., не более

свыше 1,0 мм2
	По ГОСТ 13525.4
	80

Не допускаются
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