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  Предназначена для ручного и автоматического упаковывания бакалейных товаров (мука, крупа, сахар и т.д.), для упаковывания перевязочных материалов и изделий медицинской промышленности, продукции парфюмерно-косметической промышленности, товаров бытовой химии, для изготовления пакетов и мешков различного назначения, а также для упаковки  обуви, швейных и табачных изделий, а также для ламинирования, микрогофрирования, каширования.
	Наименование показателя
	Метод испытания
	Норма

	Масса бумаги площадью 1м2, г
	 ГОСТ 13199
	30,0 ± 2,0

40,0 ± 2,0

50,0 ± 3,0

60,0 ± 3,0

70,0 ± 3,0

80,0 ± 3,0

90,0 ± 3,0

100 ± 3

110 + 3

	Относительная  влагопрочность, %, не менее

-для массы бумаги площадью 1м2      30-40 г

-для массы бумаги площадью 1м2     50-110г
	п. 4,3 

настоящих ТУ
	12,0

   8,0

	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании бумаги  (Кобб60) г/м2, не более
	п. 4.2 

настоящих ТУ
	25,0

	Разрушающее усилие в поперечном направлении, Н, , не менее :
для массы бумаги площадью 1 м2
30 г

40 г

50 г

60 г

70 г

80 г

90 г

100 г
110 г
	ГОСТ ИСО 1924-1
	12

18

27

30

36

42

48

50
52

	Относительное сопротивление продавливанию, кПа, не менее
	ГОСТ 13525,8
	350

	Относительное удлинение при растяжении в поперечном направлении, % не менее
-для массы бумаги площадью1м2      30г

-для массы бумаги площадью 1м2    40-110г
	ГОСТ ИСО 1924-1
	3,5

4,5

	Белизна, % не менее:


	ГОСТ 30113 
(ИСО 2470)
	90,0



	Гладкость (по стороне с большим значением), с,  не менее
	ГОСТ 12795 
(ИСО 5627)
	70
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      тел/факс(48434) 4-62-38 - секретарь, 3-25-04 -отдел маркетинга,

      3-32-33 - отдел снабжения.    E-mail: tbf@kaluga.ru    www.tbf.ru

  Предназначена для ручного и автоматического упаковывания сухих пищевых продуктов (чай, кофе и др.), пищевых  продуктов  с влагосодержанием до 70 %  и жирностью до 2 % (дрожжи, кондитерские и хлебобулочные изделия и др.),  а также для ламинирования, микрогофрирования, каширования 
	Наименование показателя
	Метод испытания
	Норма

	Масса бумаги площадью 1м2, г
	ГОСТ 13199
	30,0 ± 2,0

40,0 ± 2,0

50,0 ± 3,0

60,0 ± 3,0

70,0 ± 3,0

	Относительная влагопрочность, %, не менее
	п. 4,3 настоящих ТУ
	20,0


	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании бумаги  (Кобб60) г/м2, не более
	п. 4.2 настоящих ТУ
	25,0

	Разрушающее усилие в поперечном направлении, Н,  не менее :  для массы бумаги площадью 1 м2
30 г

40 г

50 г

60 г

70 г
	ГОСТ ИСО 1924-1
	12

16

25

30

36

	Относительное сопротивление продавливанию, кПа, не менее
	ГОСТ 13525,8
	300

	Белизна,  % не менее
	ГОСТ 30113

(ИСО 2470)
	90

	Гладкость (по стороне с большим значением), с,  не менее
	ГОСТ 12795

(ИСО 5627)
	70
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